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通标标准技术服务有限公司深圳分公司

授权签名

郑伟雄 授权签字人

客户名称： 广东鹏森木业有限公司

客户地址： 惠州市惠城区马安镇马安村塘布二巷 13 号

样品名称 : 实木多层板

货号或批号 : 2026-03-05

生产商 : 鹏森创建

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

*******************************************************************************************************************************

SGS 参考号 : GZIN2603000438CM01_CN

样品来源 : 委托送样

收样日期 : 2026-03-13

测试周期 : 2026-03-13 ~ 2026-03-19

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）



 

检测报告
编号： SZIN2603000579PL01_CN 签发日期: 2026-03-19 页码：2 of 3

结果总结：

序号 测试项目 测试方法 结果

1
静曲强度和弹性模量—

三点弯曲法
GB/T 17657-2022 第 4.7 节 见测试结果

2 握螺钉力 GB/T 17657-2022 第 4.21 节 板面握螺钉力：1580 N

原样照片：

测试项目 1 测试项目 2
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测试项目 1：静曲强度和弹性模量—三点弯曲法

样品描述：见照片

测试方法：GB/T 17657-2022 第 4.7 节

测试条件：

试样：410 mm×49.33 mm×17.84 mm 

支撑跨距：360 mm

测试速度：10 mm/min

测试结果：

测试项目 测试结果

横向 43.2 MPa
静曲强度

纵向 40.3 MPa

横向 7090 MPa
弹性模量

纵向 7560 MPa

测试项目 2：握螺钉力

样品描述：见照片

测试方法：GB/T 17657-2022 第 4.21 节

测试条件：

试样：75 mm×50 mm×18.00 mm

螺钉外径：4.2 mm

嵌入深度：15 mm

测试速度：5 mm/min

测试结果：

测试项目 测试结果

板面握螺钉力 1580 N

附录信息：

1.以上检测方法是在通标标准技术服务有限公司广州分公司执行。

2.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

********报告结束********
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